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Gegenstand dieses Bescheides:

AGRU Ultra Grip - Betonschutzplatte Typ 562 fiir Auffangwannen und Auffangraume in Anlagen
zur Lagerung wassergefahrdender Stoffe

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst elf Seiten und 25 Anlagen.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchflihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur
Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flir Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut flr Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieses Bescheides ist das Abdichtungssystem "AGRU Ultra Grip Beton-
schutzplatte Typ 562" (nachfolgend Betonschutzplatte genannt). Das Abdichtungssystem wird
aus untereinander verschweil3ten Kunststoffplatten hergestellt, die mit Verankerungs-
elementen (Ankernoppen) versehen sind. Uber diese Verankerungselemente werden die
Betonschutzplatten im Beton mechanisch verankert.

Die Betonschutzplatten werden verlegt bzw. an die Schalung montiert und anschlielend
einbetoniert. Alternativ ist auch die nachtragliche mechanische Verankerung der Beton-
schutzplatten unter Verwendung eines bestimmten Mortels bzw. Estrichs zulassig. Die Beton-
schutzplatten werden nach dem Ausschalen mittels Warmgas-Extrusionsschwei3en geman
DVS 2227-1" zu einer begehbaren Auffangraumabdichtung verschweilt.

(2) Die mechanisch im Beton zu verankernden Betonschutzplatten werden mit glatter oder
strukturierter Oberflache in Plattendicken von 3,0 mm, 4,0 mm und 5,0 mm mit einer Breite
von 2,0 m (auf Anfrage bis maximal 5,0 m Breite) hergestellit.

(3) Die Betonschutzplatten durfen zur Abdichtung von Auffangwannen und Auffangraumen
innerhalb von Gebauden und im Freien beim Lagern von wassergefahrdenden Flissigkeiten
gemal Anlage 1 verwendet werden.

(4) Es wird darauf hingewiesen, dass beim Lagern, Abflllen und Umschlagen entziindbarer
Flissigkeiten gemaf Anlage 1 bei der Errichtung und dem Betrieb der Anlage die Technischen
Regeln fiir Gefahrstoffe (insbesondere TRGS 7272 und TRGS 5093) zu beachten sind.

(5) Dieser Bescheid bertlicksichtigt auch die wasserrechtlichen Anforderungen an den
Zulassungs- und Regelungsgegenstand. Gemall § 63 Abs. 4 Nr.2 und 3 WHG#, gilt der
Zulassungs- und Regelungsgegenstand damit als geeignet.

(6) Dieser Bescheid wird unbeschadet der Prif- und Genehmigungsvorbehalte anderer
Rechtsbereiche erteilt.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt/die Bauprodukte

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
(1) Die Betonschutzplatten missen folgende Eigenschaften haben. Sie miissen

— flussigkeitsundurchlassig gegeniiber den in Anlagen 1 und 2 aufgefiihrten wassergefahr-
denden Flussigkeiten sein,

— alterungsbestandig sein,

— witterungsbestandig nach Klasse W1 fir die Innenanwendung und die Auflenanwendung
bzw. freie Bewitterung sein,

— mikroorganismenbestandig sein,
— begehbar sein und

1 DVS 2227-1:2004-08 Schweilen von Halbzeugen aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) fir die Abdich-
tung von Betonbauwerken im Bereich des Grundwasserschutzes und zum Korro-
sionsschutz

2 TRGS 727 Technische Regeln fiir Gefahrstoffe, Vermeidung von Ziindgefahren infolge elektro-
statischer Aufladungen — Fassung Januar 2016

3 TRGS 509 Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (TRGS) 509: "Lagern von flissigen und festen

Gefahrstoffen in ortsfesten Behaltern, sowie Fill- und Entleer-Stellen fir ortsbeweg-
liche Behalter, Ausgabe: September 2014, zuletzt berichtigt, gedndert und erganzt
gemal GMBI 2020 vom 2. Oktober 2020

4 WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhausgehalts — WHG),
31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt geandert durch Artikel 7 des Gesetzes vom
22. Dezember 2023 (BGBI 2023 | Nr. 409)
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— hinsichtlich der Feuerausbreitung die Anforderungen an das Brandverhalten der Klasse E
nach DIN EN 13501-15 erfillen.

(2) Die Eigenschaften nach Abschnitt 2.1 (1) wurden gegeniiber dem DIBt nachgewiesen.

(3) Die Kunststoffplatten werden im Extrusionsverfahren aus einem Polyethylengranulat unter
Zugabe eines Masterbatches hergestellt.

(4) Die Rezeptur der Mischung sowie der Materialien der beiden Ausgangsstoffe (Formmasse
und Masterbatch) fir die Herstellung der Betonschutzplatten sind beim Deutschen Institut flr
Bautechnik hinterlegt, siehe dazu Allgemeine Bestimmungen zu diesem Bescheid, Punkt 7.

(5) Die mechanisch-physikalischen Eigenschaften der Betonschutzplatten einschlieRlich der
zugehdrigen Nachweisverfahren sind in Anlage 3 angegeben.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
221 Herstellung

(1) Die Herstellung bzw. Konfektionierung der Betonschutzplatten hat nach der im DIBt
hinterlegten Rezeptur durch Extrusion mit anschlieRender Formgebung der Noppen im
Kalanderprozess im Werk der Fa. AGRU Kunststofftechnik GmbH, Ing.-Pesendorfer-Str. 31 in
4540 Bad Hall, Osterreich zu erfolgen.

(2) Anderungen sind dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziiglich offenzulegen, siehe
dazu Allgemeine Bestimmungen zu diesem Bescheid, Punkt 7.

(3) Angaben zum Herstellverfahren sind beim DIBt hinterlegt. Anderungen bedirfen der
vorherigen Zustimmung durch das Deutsche Institut fir Bautechnik.

(4) Die Vorkonfektionierung der Kunststoffplatten im Werk erfolgt durch Heizelement-
stumpfschweilRen gemaf DVS 2207-1¢. Fur die Schweiliarbeiten darf nur Personal eingesetzt
werden, welches Uber eine gliltige Prifbescheinigung gemal DVS 2212-17, Untergruppe 1-6
verfugt.

2.2.2 Verpackung, Transport und Lagerung

Verpackung, Transport und Lagerung der Betonschutzplatten muss so erfolgen, dass die
Gebrauchstauglichkeit nicht beeintrachtigt wird. Die Betonschutzplatten sind nach den
Angaben des Antragstellers zu transportieren und zu lagern (siehe Abschnitt 3.2.1 (2)).

Die Betonschutzplatten sind auf stabilen Holzpaletten zu lagern. Gerollte Bahnen sind mit
einer Schutzfolie zu versehen. Einseitige Belastungen von Kanten oder Ecken sind zu vermei-
den. Gegen direkte Sonneneinstrahlung sind die Betonschutzplatten zu schitzen.

223 Kennzeichnung

(1) Das Bauprodukt und/oder die Verpackung des Bauprodukts und/oder der Beipackzettel
des Bauprodukts und/oder der Lieferschein des Bauprodukts muss vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

(2) Die Komponenten des Bauprodukts missen vor dem Einbau einwandfrei identifizierbar
sein.

(3) Die Bescheidnummer ist leicht erkennbar und dauerhaft mit dem Namen des Antragstellers
und dem Herstelldatum auf den Verpackungen (Beipackzettel) und auf den Betonschutz-
platten (mindestens alle 5 Ifd. m) anzugeben.

5 DIN EN 13501-1:2019-05 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten; Deutsche Fassung EN 13501-1:2018

6 DVS 2207-1:2015-08 Schweilen von thermoplastischen Kunststoffen; Heizelementschweilfen von
Rohren, Rohrleitungsstellen und Tafeln aus PE
7 DVS 2212-1:2015-12 Prifungen von KunststoffschweilRern; Prifgruppen | und Il
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23 Ubereinstimmungsbestitigung
231 Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Betonschutzplatten mit den Bestimmungen der
von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes
Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfiir
anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmafRigen Fremdiberwachung durch eine
anerkannte Uberwachungsstelle nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

(2) Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung ein-
schlieBlich der dabei durchzufuhrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Beton-
schutzplatten eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uber-
wachungsstelle einzuschalten.
(3) Die Ut?_ereinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.
(4) Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut fur
Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zuflhren.

(2) Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinu-
ierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm
hergestellten Betonschutzplatten den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(3) Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Anlage 4 aufgefihrten Mal3-
nahmen einschliel3en.

(4) Bei Vorkonfektion der Betonschutzplatten ist zusatzlich die Qualitat der Flgenahte
(Abmessungen, Kurzzeitschweil¥faktor, Dichtigkeit) nachzuweisen und zu protokollieren und
durch ein Abnahmeprifzeugnis 3.1 nach DIN EN 102048 nachzuweisen.

(5) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

"AGRU Ultra Grip - Betonschutzplatte Typ 562", Z-59.21-462,

— Zuordnung der hergestellten Betonschutzplatten zur Charge der verwendeten Formmasse
einschlieRlich des verwendeten Masterbatches,

— Art der Kontrolle oder Prifung,
— Datum der Herstellung und der Prifung der Betonschutzplatte,

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen sowie Vergleich mit den Anforderungen gemafn
Anlagen 3 und 4,

— Qualitédt der Fuigenahte vorkonfektionierter Betonschutzplatten gemaly Abnahmeprif-
zeugnis 3.1 nach DIN EN 102048,

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(6) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremd-
iberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

§ DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse — Arten von Prifbescheinigungen; Deutsche Fassung
EN 10204:2004
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(7) Bei ungentigendem Prifergebnis sind von dem fir die werkseigene Produktionskontrolle
Verantwortlichen unverziglich die erforderlichen Malknahmen zur Abstellung des Mangels zu
treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass
Verwechslungen mit Ubereinstimmenden Bauprodukten ausgeschlossen werden. Nach
Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum Nachweis der Mangelbeseiti-
gung erforderlich - die betreffende Prifung unverziiglich zu wiederholen.
233 Fremdiiberwachung
(1) In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmaBig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

(2) Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufiihren,
sind Proben nach dem in Anlage 4 festgelegten Prifplan zu entnehmen und zu prifen und
kénnen auch Proben fir Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probenahme und
Priifungen obliegen der jeweiligen anerkannten Uberwachungsstelle.

(3) Die Fremduberwachung der Herstellung der Betonschutzplatten ist gemal Anlage 4
durchzufiihren. Die Identitat ist dabei im Vergleich der Angaben der Anlage 3 "Uber-
wachungswerte" mit den im Rahmen der Fremdiberwachung ermittelten Werten

a. zur Formmasse (Dichte und Schmelze-MasseflieRrate) sowie

b. zum Formstoff (Dichte, Schmelze-Masseflie3rate und Verhalten bei Zugbeanspruchung
(oy und &)

festzustellen.

(4) Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung der Betonschutzplatten mit
folgendem Prifumfang durchzufihren:

— Identitat der Materialien (siehe Abschnitt 2.3.3 (3)),

— Oxidations-Induktionszeit bei 210 °C der Formmasse und des Formstoffs,

— Beschaffenheit,

— Dicke,

— RuRgehalt und Homogenitat der RuRverteilung,

— Verhalten gegeniiber Priifflissigkeiten (Priifung mit mindestens drei von der Uber-
wachungsstelle ausgewahlten Prifflissigkeiten bzw. Flissigkeitsgruppe — Prifflissig-
keiten der Anlagen 1 und 2),

— Verhalten nach Erwarmung (MaRanderung) und

— Malhaltigkeit der Ankerelemente.

(5) Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.
Wurden die der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zugrunde liegenden Prifungen an
Proben durchgefihrt, die von einer unabhangigen Drittstelle reprasentativ aus der laufenden
Produktion entnommenen wurden, kann die Erstpriifung entfallen.

(6) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

31 Planung und Bemessung

(1) Die Standsicherheit der Auffangwannen/-raume ist vor dem Einbau der Betonschutzplatten
nachzuweisen.

(2) Der Untergrund fir die Dichtungsbahn muss bereits die vorgesehene Sohlneigung
aufweisen.
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(3) Wenn Bodenfeuchte, Grund- und Sickerwasser oder andere Wasser von der Riickseite in
das Bauwerk eindringen koénnen, ist dieses gemaf DIN 18533-1 bis -39 abzudichten.

(4) Der Untergrund fur den Einbau der Betonschutzplatten und ihre Befestigung ist vor dem
Verlegen der Betonschutzplatten spatestens jedoch vor dem Betonieren/Estricheinbau durch
den ausflhrenden Betrieb nach Abschnitt 3.2.1 zu beurteilen und abzunehmen.

(5) Es kann erforderlich sein, im Untergrund Risse zu Uberbriicken, die breiter als 0,5 mm sind.
In diesem Fall darf die bleibende Verformung nicht mehr als 3 % des Abstandes zwischen den
Verankerungselementen betragen, um Spannungsrissbildung der Auskleidung zu vermeiden.
Falls innerhalb der betroffenen Flache Schweilndhte vorhanden sind, reduziert sich die maxi-
mal zuldssige Verformung auf 2 % des Abstandes zwischen den Verankerungselementen,
von dem die Breite der Schweillnaht abzuziehen ist.

(6) Beim Instandsetzen von Auffangwannen und Auffangraumen (Untergrund fir die
Betonschutzplatten) sind die Anforderungen der DAfStb-Richtlinie "Schutz und Instandset-
zung von Betonbauteilen"® sinngemal zu erfullen. Bei instand zu setzenden Auffangwannen
und -rdumen sind Rissbreiten bis zu einer Breite von 1,5 mm zulassig, soweit die Stand-
sicherheit nicht gefahrdet ist. Breitere Risse sind sachgerecht zu verflllen.

(7) Der Abstand zwischen maximal zulassigen Flussigkeitsspiegel und oberem Abschluss der
Betonschutzplatte muss = 100 mm sein.

3.2 Ausfiihrung
3.21 Allgemeines

(1) Der ausfuhrende Betrieb (gemafly Vorschriften der AwSV1"), einschliellich seiner Fach-
krafte, muss vom Antragsteller fur die in diesem Bescheid genannten Tatigkeiten geschult und
autorisiert sein.

(2) Das Abdichtungssystem wird gemaly den Bestimmungen dieses Bescheids, nach den
Konstruktionszeichnungen und der Einbau- und Verarbeitungsanweisung des Antragstellers
eingebaut. Die in der Einbau- und Verarbeitungsanweisung festgelegten Verarbeitungs- und
Nachbehandlungshinweise sind einzuhalten.

(3) Fur den ordnungsgemaflen Einbau der Betonschutzbahn hat der Antragsteller eine
Einbau- und Verarbeitungsanweisung zu erstellen, in der zusatzlich zu den Bestimmungen
dieses Bescheids, insbesondere zu den folgenden Punkten, detaillierte Beschreibungen
enthalten sein mussen.

— Lagerung, Transport und Verpackung
— Baugrundvorbereitung und -beschaffenheit neuer und instand zu setzender Anlagen

— erforderliche Arbeitsgange zur Abdichtung von Auffangraumen (z. B. bei Abdichtung von
Teilflachen)

— Angaben Uber die Art der Befestigung der Betonschutzplatten an der Schalung
— Angaben Uber die Qualitdt des Bodenestrichs oder Vergussmdrtels

— Art der Figung von Betonschutzplatten einschlieBlich Vorbereitung, Behandlung und
Schutz der Fligezonen

9 DIN 18533-1:2017-07/A1:2018-09 Abdichtung von erdberihrten Bauteilen — Teil 1: Anforderungen, Planungs- und
Ausfiihrungsgrundsatze
DIN 18533-2:2017-07/A1:2020-11 Abdichtung von erdberihrten Bauteilen — Teil 2: Abdichtung mit bahnenférmigen
Abdichtungsstoffen
DIN 18533-3:2017-07/A1:2018-09 Abdichtung von erdberiihrten Bauteilen — Teil 3: Abdichtung mit fliissig zu verar-
beitenden Abdichtungsstoffen

10 Instandsetzungsrichtlinie DAfStb-Richtlinie "Schutz und Instandsetzen von Betonbauteilen
(Instandsetzungsrichtlinie)", Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton, Ausgabe
Oktober 2001

" AwSV Verordnung uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

(AwSV) vom 18. April 2017 (BGBI. Teil | S. 905 ff), zuletzt geéndert durch
Artikel 256 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328)
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— Prifung der Fligenahte
— Nachbessern von Hohlstellen
— Nacharbeiten und Ausbesserungen an der Abdichtung.

(4) Der Einbau der Betonschutzplatten kann entweder gleichzeitig mit der Herstellung des
Betonbauwerkes als verlorene Schalung oder nachtraglich unter Verwendung eines Mortels
bzw. Estrichs erfolgen.

Bei der Aufbringung auf den Boden muss die Betonschutzplatte entweder auf Zementestrich
mit einer Dicke von mindestens 50 mm und mindestens der Festigkeitsklasse CT 30 nach
DIN EN 138132 aufgebracht werden oder es muss Moértel darunter gegossen werden. Wird
die Auskleidung hydrostatischem Druck ausgesetzt, muss sie direkt auf den Untergrund auf-
gebracht werden, solange der Beton noch frisch ist. Wird die Auskleidung nach der Herstellung
des Betonbauteiles aufgebracht, muss zwischen dem Betonuntergrund und dem Estrich eine
bleibende Verbindung sichergestellt werden.

Bei Wanden missen die Betonschutzplatten mit dem Untergrund eng verbunden sein. Das
Groltkorn des Betonzuschlags ist auf die Geometrie und die Anordnung der Befestigungs-
elemente abzustimmen. Falls vom Antragsteller nicht anders festgelegt, darf die gréfte Korn-
grélRe der Halfte des kirzesten Abstandes zwischen den Befestigungsmitteln entsprechen.

Die Betonschutzplatten missen mit der Schalung fest verbunden werden. Die Anzahl an
Durchdringungen (z. B. fur Abstandhalter) muss moglichst gering gehalten werden. Bei der
Verwendung von Nageln sind die Anlagen 9, 10, 14 und 15 zu beachten; die Verwendung von
Bolzen ist im beaufschlagten Bereich nicht zuldssig. Temperaturbedingte Bewegungen
(Expansion und Kompression) missen durch Verwendung geeigneter Profile aufgenommen
werden, so dass die Auskleidung flach und spannungsfrei auf der Schalung aufliegt.

(5) Fur die Durchfiihrung der Fligearbeiten sind die Richtlinien des Deutschen Verbandes flr
Schweiflen und verwandte Verfahren e.V. (DVS-Richtlinien) anzuwenden. Das Schweifien der
Betonschutzplatten auf der Baustelle erfolgt fur die Plattendicken 4 mm und 5 mm nach der
DVS-Richtlinie 2227-11 und fir die Plattendicke 3 mm nach der DVS-Richtlinie 2225-413 mit-
tels Warmgas-Extrusionsschweilen. Heft- bzw. VorschweilRungen kénnen mittels Warmgas-
Ziehschweilen nach DVS-Richtlinie 2207-31 ausgefiihrt werden. Fir die Schweilarbeiten
darf nur Personal eingesetzt werden, welches (ber eine giiltige Prifbescheinigung geman
DVS-Richtlinie 2212-17, Untergruppe I-5 bzw. II-1 verfiigt. Die Schweil3nahte sind gemaf
DVS-Richtlinie 2227-11 zu prifen und zu protokollieren. Es darf nur SchweilRzusatz aus dem
identischen Material wie die Betonschutzplatten verwendet werden.

(6) Konstruktionsdetails miissen den Anlagen 9 bis 25 entsprechen.

(7) Der Antragsteller muss den ausfuhrenden Betrieb nach Abschnitt 3.2.1 (1) verpflichten, an
jeder Auffangwanne bzw. jedem Auffangraum dauerhaft die Information mit folgenden
Angaben anzubringen (es sollen dabei mitgelieferte Schilder verwendet werden):

Zur Abdichtung dieser Auffangwanne wurde verwendet

Abdichtungssystem: AGRU Ultra Grip - Betonschutzplatte Typ 562
Bescheidnummer: Z-59.21-462
Antragsteller: AGRU Kunststofftechnik GmbH

Ing.-Pesendorfer-Stralle 31
A-4540 Bad Hall

Osterreich
12 DIN EN 13813:2003-01 Estrichmortel, Estrichmassen und Estriche — Estrichmortel und Estrichmassen —
Eigenschaften und Anforderungen; Deutsche Fassung EN 13813:2002
13 DVS 2225-4:2019-10 Schweillen von Dichtungsbahnen aus Polyethylen (PE) flr die Abdichtung von
Deponien und Altlasten
14 DVS 2207-3:2018-07 Schweillen von thermoplastischen Kunststoffen, Warmgaszieh- und Warmgas-
fachelschweillen von Rohren, Rohrleitungsteilen und Tafeln, Verfahren, Anforde-

rungen
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ausgefiihrt am:
ausgefuhrt von: (ausflhrende Firma s. Abschnitt 3.2.1 (1))

Zur Schadensbeseitigung nur die in diesem Bescheid genannten Materialien ent-
sprechend den Angaben des Antragstellers verwenden!

3.2.2 Kontrollen des ausfiihrenden Betriebs

(1) Die Prifung des Abdichtungssystems ist vor der Inbetriebnahme der Auffangwanne bzw.
-flache durchzufuhren. Diese erfolgt in Anwesenheit eines fachkundigen Vertreters des
ausfuhrenden Betriebs nach Abschnitt 3.2.1 (1) und des Anlagenbetreibers.

(2) Die Dicke der zu verlegenden Betonschutzplatten ist vor Beginn der Montage bzw. Verle-
gungsarbeiten stichprobenartig zu Giberprifen. Sofern sich durchgangig eine Dicke ergibt, die
die Anforderungen der Anlage 3 — Uberwachungswerte — nicht erfiillt, ist die jeweilige
Betonschutzplatte zu verwerfen und durch eine neue, den Anforderungen entsprechende, zu
ersetzen.

(3) Soweit Teilprifungen einzelner Verlegeabschnitte wahrend der Bauausfiihrung durch eine
fachkundige Person nicht vorgesehen oder méglich waren, tberprift die fachkundige Person
stichprobenweise das Abdichtungssystem durch Augenschein auf offensichtliche Mangel und
Beschadigungen, fehlerfreie Ausfiihrung der Flgestellen, Sicherung der Rander, Abdeckung
sowie ihre Anschlisse an andere Bauteile des Auffangraums.

(4) Die Aufzeichnungen sind dem Betreiber zur Aufnahme in der Bauakte auszuhandigen und
dem Deutschen Institut flir Bautechnik, der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde und
dem Sachverstandigen (gemaly Vorschriften der AwSV) auf Verlangen vorzulegen (siehe
Anlage 5).

3.23 Ubereinstimmungserklirung fiir die Bauart

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart (eingebautes Abdichtungssystem) mit
den Bestimmungen dieses Bescheids muss vom ausfuhrenden Betrieb nach Ab-
schnitt 3.2.1 (1) mit einer Ubereinstimmungserklarung auf Grundlage der Bestimmungen fiir
die Ausfihrungen nach Abschnitt 3.1 und den Abschnitten 3.2.1 und 3.2.2 erfolgen (siehe
Anlage 5).

(2) Wahrend der Ausfuhrung sind Aufzeichnungen dber den Nachweis der Ausfihrung vom
Bauleiter oder seinem Vertreter zu fuhren.

(3) Die Ubereinstimmungserklarung ist dem Betreiber der Lageranlage zusammen mit einer
Kopie dieses Bescheids sowie einer Kopie der Einbau- und Verarbeitungsanweisung des
Antragstellers zu Ubergeben.

(4) Die Aufzeichnungen nach Abschnitt 3.2.3 (2) missen wahrend der Bauzeit auf der Bau-
stelle bereitliegen. Sie sind nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unter-
nehmen aufzubewahren. Kopien der Aufzeichnungen sowie Standsicherheitsnachweise nach
Abschnitt 3.1.1 (1) bzw. Abschnitt 3.1.2 (1) sind dem Deutschen Institut flir Bautechnik, der
zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde und dem Sachverstandigen (gemaf Vorschriften
der AwSV) auf Verlangen vorzulegen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

41 Allgemeines

(1) Die Vorgaben des Antragsstellers fiir die ordnungsgemalfe Reinigung und Wartung des
Regelungsgegenstands sind vom Betreiber einer Anlage zu berticksichtigen.

(2) Vom Betreiber sind in der Betriebsanweisung der jeweiligen Lageranlage die Kontrollinter-
valle in Abhangigkeit von der nach diesem Bescheid zuldssigen Beanspruchungsdauer zu
organisieren. Die Ergebnisse der regelmafRigen Kontrollen und alle von dieser Betriebsan-
weisung abweichenden Ereignisse sind zu dokumentieren. Diese Aufzeichnungen sind dem
Sachverstandigen (gemafl Vorschriften der AwSV) auf Verlangen vorzulegen.
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(3) Ausgelaufene wassergefahrdende Flissigkeiten missen so schnell wie moglich, spates-
tens innerhalb der in Anlagen 1 und 2 ausgewiesenen zulassigen Beanspruchungsdauer,
erkannt und vom Abdichtungssystem entfernt werden. Bei Verwendungen entsprechend der
Beanspruchungsstufe "mittel" miissen ausgelaufene wassergefahrdende Flissigkeiten inner-
halb von 72 Stunden vom Abdichtungssystem entfernt werden.

(4) Der Abstand zwischen maximal zulassigen Flissigkeitsspiegel und oberem Abschluss der
Betonschussplatte muss = 100 mm sein.

4.2 Priifungen durch Sachverstiandige gemaB Vorschriften der AwSV
(1) Prafung vor Inbetriebnahme

— Der Sachverstandige ist iber den Fortgang der Arbeiten laufend zu informieren. Ihm ist die
Moglichkeit zu geben, an den Kontrollen vor und nach dem Einbau des Abdichtungs-
systems nach Abschnitt 3.2.2 teilzunehmen und die Ergebnisse der Kontrollen zu beur-
teilen.

— Die abschlielende Priifung der Beschaffenheit der Oberflache des Abdichtungssystems
erfolgt durch Inaugenscheinnahme der Oberflache samtlicher Bereiche der jeweiligen
Dichtkonstruktion.

— Die Dicke der zu verlegenden Dichtungsbahn ist vom Sachverstéandigen vor Beginn der
Verlegungsarbeiten stichprobenartig zu tberprifen. Sofern sich durchgangig eine Dicke
ergibt, die die Anforderungen der Anlage 3 — Uberwachungswerte — nicht erfiillt, ist die
jeweilige Dichtungsbahn zu verwerfen und durch eine neue, den Anforderungen entspre-
chende, zu ersetzen.

— Der Sachverstandige Uberprift die plangerechte Ausfiihrung der Abdichtung auf Uberein-
stimmung mit den Anforderungen an die Anwendung gemal diesem Bescheid im Ab-
schnitt 3 und die Einhaltung behdrdlicher Auflagen und Bedingungen. Er kontrolliert die
erforderlichen Nachweise und die Aufzeichnungen Uber Art, Umfang und Ergebnis der
Prifungen gemaf der Bauausfiihrung.

— Der Sachversténdige prift die in der Betriebsanweisung des Betreibers festgelegten
Kontrollintervalle (nach Abschnitt 4.1).

— Soweit Teilprifungen einzelner Verlegeabschnitte wahrend der Bauausfiihrung durch den
Sachverstandigen nicht vorgesehen oder mdglich waren, Uberprift er stichprobenweise die
Abdichtung durch Augenschein auf offensichtliche Mangel und Beschadigungen, fehler-
freie Ausflhrung der Fugestellen, Sicherung der Rander, Abdeckung sowie ihre Anschlis-
se an andere Bauteile des Auffangraumes.

(2) Wiederkehrende Priifungen

— Das Abdichtungssystem ist wiederkehrend darauf zu prifen, ob die Voraussetzung fur die
Verwendung noch gegeben ist.

— Das Abdichtungssystem ist durch Augenschein stichprobenweise auf seinen Zustand zu
kontrollieren. Die Ausfiihrungen des Abschnitts 3.2.1 gelten sinngemals.

— Bei Abdichtungen mit Schutzabdeckung hat der Sachverstandige nach Inaugenschein-
nahme des Auffangraumes/der Auffangwanne zu entscheiden, inwieweit ein Abtrag der
Schutzabdeckung zur Kontrolle der Dichtheit des Abdichtungssystems erforderlich ist.

— Werden bei wiederkehrenden Priifungen Beschadigungen am Abdichtungssystem festge-
stellt, sind entsprechende MaRnahmen zur Mangelbeseitigung zu treffen.

4.3 Mangelbeseitigung

(1) Nach den Vorschriften der AwSV sind Mangel zu beheben, die bei den Prifungen und
Kontrollen festgestellt wurden.

Mit der Schadensbeseitigung ist ein Betrieb nach Abschnitt 3.2.1 (1) zu beauftragen, der nur
die in diesem Bescheid genannten Materialien entsprechend den Angaben der Einbau- und
Verarbeitungsanweisung des Antragstellers verwenden darf und die Anforderungen des
Abschnitts 3.2.1 erflllt.
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(2) Beschadigte Flachen sind mit Zuschnitten aus den entsprechenden Betonschutzplatten
reparieren. Die Zuschnitte sind im gesamten Nahtbereich fachgerecht zu fiigen. Fehlstellen
an Schweilinahten sind fachgerecht flissigkeitsundurchlassig wiederherzustellen. Die flissig-
keitsundurchlassig wiederhergestellten Flachen sind gemaf’ Abschnitt 3.2.1 (5) zu priifen und
bei Nacharbeiten in grofterem Umfang ist die wiederkehrende Prifung durch den Sachver-
stéandigen (gemaf den Vorschriften der AwSV) oder eine fachkundige Person unter Beriick-
sichtigung der Abschnitte 3 und 4 zu wiederholen.

(3) Sofern die Gesamtflache in der Summe der auszubessernden Fehlstellen 30 % Uber-
schreitet, ist die gesamte Abdichtung zu erneuern.

(4) Die Mangelbeseitigung ist nach Abschnitt 4.4 durchzufihren.

44 Wiederherstellung der Fliissigkeitsundurchlassigkeit in bestehenden Anlagen
(1) Bei der Wiederherstellung der Flussigkeitsundurchlassigkeit von Abdichtungssystemen in
bestehenden Lageranlagen hat der Betreiber gemaf den Vorschriften der AwSV

— die Bauzustandsbegutachtung und das darauf abgestimmte Instandsetzungskonzept bei
einem fachkundigen Planer und

— die Uberpriifung des ordnungsgemaRen Zustands des wiederhergestellten Bereichs zu
veranlassen.

Dem Sachverstandigen ist die Moglichkeit der Kenntnisnahme der Bauzustandsbegutachtung
und des Instandsetzungskonzepts einzuradumen.

(2) Bei der Wiederherstellung der Flussigkeitsundurchlassigkeit sind die Bestimmungen
dieses Bescheids, Abschnitt 3 zu beachten. Mit den Arbeiten zur Wiederherstellung der
Flussigkeitsundurchlassigkeit des Abdichtungssystems sind nur Betriebe nach Ab-
schnitt 3.2.1 (1) zu beauftragen.

Dr.-Ing. Ullrich Kluge Beglaubigt
Referatsleiter Wolf
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Fliissigkeiten FLL;ftss'g Betriebs-
gruppe Stufe?
Ottokraftstoffe nach DIN EN 228 mit Zusatz von Biokraftstoffkomponenten nach RL 2009/28/EG bis zu einem 1a
Gesamtgehalt von max. 20 Vol.-%
Flugkraftstoffe 2
- Heizdl EL nach DIN 51603-1
- ungebrauchte Verbrennungsmotorendle
- ungebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebedle 3
- Gemische aus geséttigten und aromatischen Kohlenwasserstoffen, charakterisiert durch einen Aromatengehalt
von < 20 Ma.-% und einem Flammpunkt > 60 °C
Kohlenwasserstoffe sowie benzolhaltige Gemische mit max. 5 Vol.-% Benzol, auRer Kraftstoffe 4
Benzol und benzolhaltige Gemische 4a hoch
Rohdle 4b
- gebrauchte Verbrennungsmotorendle und 4c
- gebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebedle mit einem Flammpunkt > 60 °C
ein- und mehrw_ertige Alko_hole_ mit max. 48 Vol.-% Methanol und Ethanol (in Summe), Glykol, Polyglykole, deren 5
Monoether sowie deren wassrige Gemische
Alkohole und Glykolether sowie deren wassrige Gemische 5a
ein- und mehrwertige Alkohole = C2 mit max. 48 Vol.-% Ethanol sowie deren wassrige Gemische 5b
EEhanoI einschlief3lich Ethanol nach DIN EN 15376 (unabhangig vom Herstellungsverfahren) sowie deren wassrige 5¢
Lésungen
aliphatische Halogenkohlenwasserstoffe > C2 6
Halogenkohlenwasserstoffe 6a mittel
aromatische Halogenkohlenwasserstoffe 6b
organische Ester und Ketone, aulRer Fettsdure-Methylester (FAME) 7
aromatische Ester und Ketone, aul3er Fettsaure-Methylester (FAME) 7a
wassrige Losungen aliphatischer Aldehyde bis 40 % 8
aliphatische Aldehyde sowie deren wassrige Lésungen 8a
wéssrige Lésungen 9rgan[§cher Séauren (Carbonsauren) bis 10 % sowie deren Salze (in wassriger Loésung), aulRer 9
Milchsdure und Ameisensaure
organische S&uren (Carbonséuren, auler Ameisenséure > 10 %) sowie deren Salze (in wassriger Lésung) 9a
agorganische Séauren (Mineralgéuren) bis 2_0. % sowie_z sauer hy"drolysierende, anorganische Salze in wéssriger 10 hoch
Lésung (pH < 6), auBer Flusssaure und oxidierend wirkende Sauren und deren Salze
anorganische Laugen sowie alkalisch hydrolysierende, anorganische Salze in wassriger Losung 11
(pH > 8), ausgenommen Ammoniakldsungen und oxidierend wirkende Lésungen von Salzen (z. B. Hypochlorit)
Amine sowie deren Salze (in wassriger LOsung) 13
wassrige Lésungen organischer Tenside 14
cyclische und acyclische Ether 15
acyclische Ether 15a
a  Arbeitsblatt DWA-A 786, Technische Regel wassergefahrdender Stoffe (TRwS) Ausfiihrung von Dichtflachen; Deutsche Vereinigung fiir
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) Regelwerk, Oktober 2020

Bei den aufgefiihrten Flissigkeiten handelt es sich jeweils um technisch reine Substanzen oder um Mischungen technisch reiner Substanzen
der jeweiligen Gruppe. Das trifft auch fir Mischungen mit Wasser z.B. Alkohol) zu, soweit dies nicht extra ausgewiesen ist.

AGRU Ultra Grip - Betonschutzplatte Typ 562 fir Auffangwannen und Auffangraume in
Anlagen zur Lagerung wassergefahrdender Stoffe

Anl 1
Liste der Flussigkeiten, gegen die die Dichtungsbahn fiir die angegebenen niage

Beanspruchungsstufen flissigkeitsundurchlassig und bestandig ist

Z37648.24 1.59.21-8/24



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-59.21-462 vom 28. Mai 2024

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Liste der Einzelfliissigkeiten
Nummer | Lagermedium Chem. Konzentration Bean-
Bezeichnung spruchungs-
stufe?
1 Acrylnitril CH,CHCN TR
2 Ameisensaure HCOOH <85 %
3 Ammoniumsulfid (NH4).S <GL
4 Bariumsulfid BaS S
5 Calciumsulfid CasS S
Eisen(IIl)-Aluminiumchloridmischung
6 (Flockungsmittel) wie z. B. Sudflock K2 (Handels- H
bezeichnung der Siid-Chemie AG, Mosburg)
7 Flussséaure HF <75%
8 Glykolsaure HOCH,COOH <GL
9 Hydrazinhydrat NoH4 ¢ H,O <24 %
10 Kaliumbromat KBrO3 <GL
11 Kaliumchlorat KCIO; <GL
12 Kaliumhypochlorit (Gehalt an Aktivchlor 150 g/l) KOCI
13 Natriumchlorat NaClO3 <GL hoch
14 Natriumchlorit NaClO, <GL
15 Natriumdichromat Na,Cr,07 <GL
16 Natriumhypochlorit (Gehalt an Aktivchlor < 150 g/l) | NaOCI
17 Natriumsulfid Na,S <GL
18 Phosphorsaure H3POy4 <95 %
19 Salpetersaure HNO;3 <GL
20 Salzsaure HCI <37 %
21 Schwefelsaure H,SO,4 <98 %
22 Silbernitrat AgNO; <GL
23 Tetrafluoroborsaure HBF,4 <50 %
24 Wasserstoffperoxid H,0, <70 %
25 Zinn(IV)—chI?rid (heftige Zerse'tzung mit Wasser SnCl, <GL
oder Feuchtigkeit unter HCI-Bildung!)
Konzentration:
% = Gewichtsprozent
GL = gesattigte Lésung
TR = technisch rein
H = handelslblich
S = Suspension
AGRU Ultra Grip - Betonschutzplatte Typ 562 fir Auffangwannen und Auffangraume in
Anlagen zur Lagerung wassergefahrdender Stoffe
Anlage 2
Liste der Einzelflissigkeiten
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SPtr:l:gegen- Eigenschaft Priifgrundlage Uberwachungswerte
Formmasse | Formmassenbezeichnung DIN EN ISO 17855-11 PE, FHN, 40-D003
Borstar FB | Schmelze-MasseflieRrate | DIN EN ISO 1133-12 1,9 g/10 min + 0,3 g/10 min
4370 MFR 190/5
Dichte (dgr) DIN EN ISO 1183-13 0,940 g/cm?® + 0,004 g/cm?
Oxidations-Induktionszeit DIN EN 11357-64 bei > 5 min
210 °C
Masterbatch
Polyblack RuRgehalt DIN EN ISO 11358 435%+2,0%
7290 BLK
Formstoff 3,0 mm +10%/-5%
"AGRU- Dicke DIN EN 1849-2¢ 4,0 mm (Einzelwerte + 10 %)
Ultra Grip- 5,0 mm
Betonschutz-g p nelze-MasseflieRrate | DIN EN SO 11332 2,0 g/10 min £ 0,4 g/10 min
platte Typ
562" MFR 190/5
Dichte (dg) DIN EN ISO 1183-13 0,950 g/cm?® + 0,004 g/cm?
Oxidations-Induktionszeit DIN EN 7287 bei 210 °C > 25 min
Streckspannung (oy) DIN EN ISO 527-28 17,0 NNmm? + 15 %
Dehnung bei Probekorper 1B, 9,0 % + 15 % (relati
9 Prifgeschwindigkeit e o (relativ)

Streckspannung (ey)

v =50 mm/min

Ruf3verteilung

Verhalten nach Erwdrmung | DIN EN 11079 MaRanderung <3 %
(120°C, 60 min)

Rufgehalt DIN EN ISO 11358¢ 23%+0,2%

Homogenitat der ASTM D 559610 Category 1

MalRhaltigkeit der
Ankerelemente

Firmeneigenes Verfahren |s. Anlage 6
im Einvernehmen mit der
Prufstelle

9

10

DIN ISO 17855-1:2015-01

DIN EN ISO 1133-1:2012-03

DIN EN ISO 1183-1:2019-09

DIN EN 11357-6:2018-07

DIN EN ISO 11358-1:2020-12

DIN EN 1849-2:2019-09

DIN EN 728:1997-03

DIN EN ISO 527-2:2012-06

DIN EN 1107-2:2001-04

ASTM D 5596:2003

Kunststoffe — Polyethylen (PE)-Formmassen — Teil 1: Bezeichnungssystem und Basis fir Spezifi-
kationen

Kunststoffe — Bestimmung der Schmelze-MasseflieRrate (MFR) und der Schmelze-VolumenflieRrate
(MVR) von Thermoplasten — Teil 1: Allgemeines Prifverfahren (ISO 1133-1:2011); Deutsche Fassung
EN ISO 1133-1:2011

Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschdumten Kunststoffen — Teil 1:
Eintauchverfahren, Verfahren mit Flissigkeitspyknometer und Titrationsverfahren (ISO 1183-1:2012);
Deutsche Fassung EN ISO 1183-1:2012

Kunststoffe — Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) — Teil 6: Bestimmung der Oxidations-
Induktionszeit (isothermische OIT) und Oxidations-Induktionstemperatur (dynamische OIT)
(ISO 11357-6:2018); Deutsche Fassung EN ISO 11357-6:2018

Kunststoffe — Thermogravimetrie (TG) von Polymeren — Teil 1: Allgemeine Grundsatze
(ISO 11358-1:2014); Deutsche Fassung EN ISO 11358-1:2014

Abdichtungsbahnen - Bestimmung der Dicke und der flachenbezogenen Masse - Teil 2: Kunststoff- und
Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen; Deutsche Fassung EN 1849-2:2009
Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme — Rohre und Formstiicke aus Polyolefinen —
Bestimmung der Oxidations-Induktionszeit; Deutsche Fassung EN 728:1997

Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 2: Prifbedingungen fiir Form- und Extrusions-
massen (ISO 527-2:2012); Deutsche Fassung EN ISO 527-2:2012

Abdichtungsbahnen — Bestimmung der MaRhaltigkeit — Teil 2: Kunststoff-und Elastomerbahnen fiir
Dachabdichtungen; Deutsche Fassung EN 1107-2:2001

Mikroskopische Bewertung der Dispersion von Kohleschwarz in Polyolefin-Geokunststoffen

AGRU Ultra Grip - Betonschutzplatte Typ 562 fir Auffangwannen und Auffangraume in
Anlagen zur Lagerung wassergefahrdender Stoffe
Anlage 3
Uberwachungswerte / mechanisch-physikalische Kenndaten
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" Haufigkeit der
Uber- ksei F diib
wachungs- | Eigenschaft Priifgrundlage Dokumentation wer Se"-_"e“e" remaduber-
gegenstand Produktions- wachung
kontrolle
Formmasse | Handelsware, Typenbe- Werksbescheini-
Borstar zeichnung, Formmassen- - gung 2.1 nach
bezeichnung nach DIN EN 102047
FB 4370 DIN ISO 17855-11
Schmelze-MasseflieRrate? | DIN EN ISO 1133-12 | Abnahmepriif-
MFR 190/5 zeugnis 3.1 nach
Dichte?@ DIN EN ISO 1183-13 DIN EN 102047 jede Lieferung
Oxidations-Induktionszeit | DIN EN 11357-6¢ bei | 09€r Aufzeichnung
210 °C
Masterbatch | Rufigehalt DIN EN ISO 113585
;)g%b';‘f:z 2 x jahrlich
Formstoff Dicke DIN EN 1849-26 2 x je Schicht,
"AGRU- wenn keine
Ultra Grip- kontinuierliche
Beton- Messung
schutzplatte Beschaffenheit geman Prifplan 2 x je Schicht
Typ 562" Schmelze-MasseflieBrate @ | DIN EN ISO 1133-12 nach jedem
MFR 190/5 Anfahren sowie
2 x je Woche
Dichte @ DIN EN ISO 1183-13 2 x je Woche
Oxidations-Induktionszeit DIN EN 11357-6* bei --
210 °C
Streckspannung @ |langs | DIN EN ISO 527-28 nach jedem -
'quer | Probekdrper 1B, Anfahren sowie 2 x jahrlich
Dehnung bei langs | nggﬁﬂ?ﬂﬂlgkelt Aufzeichnung 1x je Woche -
Streckspannung® | quer
Verhalten nach langs | DIN EN 1107-2°
Erwarmung  [quer | ° i
quer (120°C, 60 min) 1 x je Arbeitstag
Rufigehalt DIN EN ISO 113585
Homogenitat der ASTM D 559610
RuBverteilung 2 x ighrlich
MaRhaltigkeit der Firmeneigenes Verfah- Kontinuierliche J
Ankerelemente ren im Einvernehmen Sichtkontrolle
mit der Prifstelle undje0,5h
Fertigung Nach-
messung an
Noppen im
Randbereich
a) Feststellung der Identitat gemal Abschnitt 2.3.3 (3) der Besonderen Bestimmungen
AGRU Ultra Grip - Betonschutzplatte Typ 562 fir Auffangwannen und Auffangraume in
Anlagen zur Lagerung wassergefahrdender Stoffe
Anlage 4
Grundlage fir den Ubereinstimmungsnachweis
Z37648.24 1.59.21-8/24



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti:gt
Nr. Z-59.21-462 vom 28. Mai 2024 Bautechnil

Ifd. Ubereinstimmungserklirung des ausfiihrenden Betriebes
Nr.
1. 1Y« RS
2. (=T 1T o U U
3. Abdichtung mit ............cooociiiien. [ o, [ (Handelsname/Type/Dicke)
4. Bescheid: Z-59.21-462 VOM .......cccccvviiiiieee e
5.a  Antragsteller: AGRU Kunststofftechnik GmbH
Ing.-Pesendorfer-Stralle 31
4540 Bad Hall
Telefon: +43 (0)7258 790-0
5.b  Ausflhrender Betrieb zum Einbau der Betonschutzplatten:
5.c Bauzeit: e
Bestatigung
6. Das Fachpersonal des ausfiihrenden Betriebes wurde vom Antragsteller der
Dichtungsbahn lber den sachgerechten Einbau unterrichtet.
7. Beurteilung vor Herstellung der Abdichtung
Untergrundbeschaffenheit gem. Hinweisen des Bescheides Nr. Z-59.21-462 ist
gegeben
8. Kontrolle des Einbaus
a) Prufbescheinigungen 1" der Schweiller gem. DVS-Richtlinie 2212 liegen
vor
b) Schweildprotokolle 1 liegen vor
- Werkstatt
- Baustelle
c) ggf.: Malnahmen zur Vermeidung von Ziindgefahren wurden umgesetzt 12
Bemerkungen:
Datum
(Betrieb/Stempel)
" Die Prufbescheinigungen und die Schweil3protokolle sind der Bestatigung beizufiigen.
12 Die Beschreibung der MaRnahmen ist der Bestatigung beizufligen.
AGRU Ultra Grip - Betonschutzplatte Typ 562 fir Auffangwannen und Auffangraume in
Anlagen zur Lagerung wassergefahrdender Stoffe
Anlage 5
Muster-Ubereinstimmungserklarung des ausfilhrenden Betriebes
737648.24 1.59.21-8/24



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-59.21-462 vom 28. Mai 2024

Deutsches
Institut

4 DIBt
Bautechnik

Betonschutzplatte AGRU Ultra Grip - Betonschutzplatte Typ 562

e

o \

B

&

J6,541.5

Noppenanordnung
443
¥
g
H
o
vl 1
& |
Noppenausfihrung

12,5

!

Darstellung der strukturierten Oberflache (rutschhemmend

D0000O(

OO0000O
00000OC

O0000O
ojejojole)

DOOO00O
ojejejejel
DOOOO0O

| 88
88
o

v

Anlagen zur Lagerung wassergefahrdender Stoffe

AGRU Ultra Grip - Betonschutzplatte Typ 562 fir Auffangwannen und Auffangraume in

Noppenanordnung und Oberflachenstruktur

Anlage 6

Z37648.24

1.59.21-8/24



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-59.21-462 vom 28. Mai 2024

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

Profile fiir die Verbindung von AGRU Ultra Grip® Platten Typ 562

Abschlussprofil

fir Plattendicke d = 3,0 mm

elektrisch leitfahiger
Indikator PEHD-el

fur Plattendicke d = 4,0 mm - 5,0 mm

Angaben sind Richtwerte
Malte in mm

15 12,5
. it —y [
45
elektrisch leitfahiger
Indikator PEHD-el
1x45° 5
o R T JE - SN -
4. iy ¥
? f e ] __.\"\\\\'.\:.. \_\\\\\‘\._-l'. .\_\_\\.? )
8
]
15 12,5
—l e i e

50

AGRU Ultra Grip - Betonschutzplatte Typ 562 fir Auffangwannen und Auffangraume in
Anlagen zur Lagerung wassergefahrdender Stoffe
Anl 7
Anlagenbeschreibung Profile fur die Verbindung von AGRU Ultra Grip® Platten Typ 562 mage
Abschlussprofil
237648.24 1.59.21-8/24



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti:gt
Nr. Z-59.21-462 vom 28. Mai 2024 Bautechnil

Profile fiir die Verbindung von AGRU Ultra Grip® Platten Typ 562

Abreildprofil fir Plattendicke 3 mm - 5 mm

13

Angaben sind Richtwerte
MafRe in mm

Formgespritzte Ecke fur den Boden-/Wandubergang der Auskleidung

77 mm

3,0mm

77 mm J

AGRU Ultra Grip - Betonschutzplatte Typ 562 fur Auffangwannen und Auffangrdume in
Anlagen zur Lagerung wassergefahrdender Stoffe

Profile fur die Verbindung von AGRU Ultra Grip® Platten Typ 562
Abreilprofil fiir Plattendicke 3 mm — 5 mm
Formgespritzte Ecke fiir den Boden-/Wandiibergang der Auskleidung

Anlage 8

Z37648.24 1.59.21-8/24



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

A fiir
Nr. Z2-59.21-462 vom 28. Mai 2024 Bautechnik

Montage Wandschalung
Schalungsmontage Stumpfstolz mit Abreilprofil

Abreisprofilverbindung - Schalungsmontage

Wandschalung

w.%%ﬂ"m\“

b X e — faidy- AGRU-Ultra Grip® Beton-
7 o : schutzplatten Typ 562
aus PEHD

Stahlbeton des
Auffangraumes

Rodeldraht _ ' .
Drahtnagel mit Stauchkopf Abreissprofilleiste
(Nagelabstand ~30 cm)

Abreisprofilverbindung — vor der Verschweiltung

Abreissstreifen entfernen -
7 'E: Kanten anarbeiten

Abreisprofilverbindung — Einbausituation

Extrusionsschweillnaht: Stumpfstossverbindung
ohne Profil entsprechend Anlage 10

AGRU Ultra Grip - Betonschutzplatte Typ 562 fir Auffangwannen und Auffangraume in
Anlagen zur Lagerung wassergefahrdender Stoffe

Schalungsmontage Stumpfstol3 mit Abreil3profil

Montage Wandschalung Anlage 9

Z37648.24

1.59.21-8/24



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-59.21-462 vom 28. Mai 2024

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Montage Wandschalung
Schalungsmontage Stumpfstolt ohne Abreilprofil

Stumpfstofverbindung — Schalungsmontage

Wandschalung

Rodeldraht Klebeband aus
elektr. leitfahigem

Stumpfstoflverbindung — vor der Verschweiltung

f < 10mm Kantan anarbesten

Stumpfstofverbindung — Einbausituation

Auftragsnaht fur Schweiltfugenbreite f < 10mm

Extrusionsschweissnaht

G
ke e

lera o SFp g

ot
=

Drahtnagel mit Stauchkeopf
Material (z.B. Alu) (Nagelabstand ~30 cm)

AGRU-Ultra Grip® Beton-
schutzplatten Typ 562
aus PEHD

Stahlbeton des
Auffangraumes

f= 10mm

5N
PR B P

e,
P b
Ao d'i'n‘ o
Sl e Lipbe,

T
i
[#eah s o

Abdeckstreifen mit Auftragsnahten fur
Schweilifugenbreite f > 10 mm

Exirusisnsschweiasnaht

» 60 mm

A

max. 85 mm

Anlagen zur Lagerung wassergefahrdender Stoffe

AGRU Ultra Grip - Betonschutzplatte Typ 562 fir Auffangwannen und Auffangraume in

Montage Wandschalung
Schalungsmontage Stumpfstol3 ohne Abreil3profil

Anlage 10

Z37648.24

1.59.21-8/24



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung lnstn’;gt
Nr. Z-59.21-462 vom 28. Mai 2024 Bau techn‘i'lz

Nahtabmessungen

Auftragsnaht fur Schweiltfugenbreite: f £ 10mm, d = 4,0 mm und 5,0 mm

Zeichen Bezeichnung Variante 1 Variante 2
d Plattendicke 4.0mm-50 mm 4.0 mm-50mm
As SchweilRwulstiberhéhung 2mm=As <5 mm 01d=As<04d
a Nahtflankenwinkel 90° €a=120° 45° <a=90°
b Nahtbreite 240 mm 225 mm
Ab Randzonenschweillung 2d 23 mm
f Schweilifugenbreite <10 mm <10 mm
v Plattenversatz <d <d
Auftragsnaht fur Schweiltfugenbreite: f £ 10mm Plattendicke d = 3,0 mm
Zeichen Bezeichnung Nahtabmessungen
d Plattendicke 3.0 mm
As Schweiltwulstiberhéhung 1Tmm=As <3 mm
a Nahtflankenwinkel 45° < a=90°
b Nahtbreite 225 mm
Ab Randzonenschweillung >d
f Schweiltfugenbreite <10 mm
v Plattenversatz =d
AGRU Ultra Grip - Betonschutzplatte Typ 562 fir Auffangwannen und Auffangraume in
Anlagen zur Lagerung wassergefahrdender Stoffe
Anlage 11

Nahtabmessungen
Auftragsnaht fur Schweil3fugenbreite

Z37648.24 1.59.21-8/24



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-59.21-462 vom 28. Mai 2024

Deutsches
Institut

Bautechnik

fiir

Nahtabmessungen

Auftragsnaht mit Auflagestreifen

Variante 1

Variante 2

Nahtabmessungen
Auftragsnaht mit Auflagestreifen
Uberlappungsstofl mit Auftragsnaht

Zeichen Bezeichnung Variante 1 Variante 2
d Plattendicke 4 0mm-5,0mm 40 mm-50mm
B Breite der Auflagestreifen =f +60 =f +60
As SchweilBwulstiberhdhung 2mm = As = 5 mm 01d=As=04d
a Nahtflankenwinkel 90° =a =120° 45° = a = 90°
b MNahtbreite = 60 mm =25 mm
Ab Randzonenschweiltung =d =3mm
f Schweilfugenbreite =b-6d =10 mm
*Auflagestreifenbreite muss mindestens eine Verankerungsnoppe beinhalten
Auftragsnaht far Schweiltfugenbreite: f = 10 mm
Variante 1 o « \ariante 2
2 2
Zeichen Bezeichnung Variante 1 Variante 2
d Plattendicke 4 0mm-50mm 4 0 mm-50mm
d1 Dicke der Abdeckstreifen =d =d
B Breite der Abdeckstreifen 60 mm = B = 200 mm 60 mm =B = 200 mm
As Schweilwulstiberhdhung 2mm=As =5 mm 01d=As=04d
al2 Nahtflankenwinkel 45° =a = 60° 30" =a=45°
b MNahtbreite = 40 mm =25 mm
Ab Randzonenschweiltung =d =3mm
f Schweilfugenbreite =10 mm =10 mm
AGRU Ultra Grip - Betonschutzplatte Typ 562 fir Auffangwannen und Auffangraume in
Anlagen zur Lagerung wassergefahrdender Stoffe
Anlage 12

Z37648.24

1.59.21-8/24



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-59.21-462 vom 28. Mai 2024

Deutsches

Bautechnik

Institut
fir

Nahtabmessungen

Uberlappstol® mit Auftragsnaht
Variante 1

Varante 2

Zeichen Bezeichnung Varnante 1 Variante 2
d Plattendicke 40mm-5,0mm 4 0mm-50mm
As Schweiltwulstiberhéhung 2mm=As <5 mm 01d=As<04d
al2 Nahtflankenwinkel 45° < a < 60° 30° <a <45°
b Nahtbreite 240 mm 225 mm
Ab RandzonenschweilRung 2d 23 mm
B Uberlappung 50 mm £B £ 100 mm 50mm =B =100 mm

Uberlappstol® mit Auftragsnaht fiir Plattendicke d=3,0 mm (gemal DVS 2225-4)

Zeichen Bezeichnung Nahtabmessungen
d Plattendicke 3,0 mm
dn Nahtdicke 21,25 x (d+d1) £1,75 x (d+d1)
al2 Nahtflankenwinkel 45° £ a/2 £ 60°
b Nahtbreite 2 30 mm
Ab RandzonenschweilZung 25 mm
B Uberlappung = 40 mm

Anlagen zur Lagerung wassergefahrdender Stoffe

AGRU Ultra Grip - Betonschutzplatte Typ 562 fir Auffangwannen und Auffangraume in

Nahtabmessungen
Uberlappungssto3 mit Auftragsnaht

Anlage 13

Z37648.24

1.59.21-8/24




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

A fiir
Nr. Z2-59.21-462 vom 28. Mai 2024 Bautechnik

Thermisch geformte Auieneckauskleidung

mit AbreilRprofil

thermisch geformte
AGRU-Ultra Grip®

Betonschutzplatie
Stahlbeton des
Auffangraumes Typ 562 aus PEHD
vertikaler Stoss
mit Abreissprofil
ohne Abreilbprofil
thermisch geformte
AGRU-Ultra Grip®
Stahlbeton des Betonschuizplatte

Auffancraumes Typ 562 aus PEHD

vertikaler
Plattanstoss

chne Profilverbindung

AGRU Ultra Grip - Betonschutzplatte Typ 562 fir Auffangwannen und Auffangraume in
Anlagen zur Lagerung wassergefahrdender Stoffe

Anlage 14
Thermisch geformte Auf3eneckauskleidung mit und ohne Abreil3profil

Z37648.24 1.59.21-8/24



Deutsches
Institut
fir

Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-59.21-462 vom 28. Mai 2024

Thermisch geformte Inneneckauskleidung

mit Abreil3profil

vertikaler Stoss
mit Abreissprofil e

: Stahlbeton des
.~ Auffangraumes

thermisch
geformte
AGRU-Ultra Grip®
Betonschutzplatte
Typ 562 aus
PEHD

Gt Aot AR

ohne AbreilRprofil

vertikaler
Plattenstoss ohne

Profilverbindung

Stahlbeton des
Auffangraumes

thermisch geformte
AGRU-Ultra Grip®
Betonschutzplatte
Typ 562 aus PEHD

Anlage 15

1.59.21-8/24

AGRU Ultra Grip - Betonschutzplatte Typ 562 fir Auffangwannen und Auffangraume in

Anlagen zur Lagerung wassergefahrdender Stoffe

Thermisch geformte Inneneckauskleidung mit und ohne Abrei3profil

Z37648.24



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-59.21-462 vom 28. Mai 2024

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Montage geschweilite Inneneckausbildung

Gewebeverstirktes Klebeband aus
elektrtisch leitfahigem Material iz.B. Alu)
zur temporaren Fixierung

Eckstofl3 mit innenliegender Kehlnaht

e e e e g
Stahlbeton des
Auffangraumes
AGRU-Ultra Grip®
Betonschutzplatte
Typ 562 aus PEHD
Schalung
EckstolR mit innenliegender Kehlnaht, Plattendicke d = 3,0 mm — 5,0 mm
R
T
Zeichen Bezeichnung Nahtabmessungen
d Plattendicke 3,0 mm—5,0 mm
a Nahtdicke 2 bf2
b Nahtbreite 220 mm
f Fugenbreite” <10 mm
* Fuge vor dem Schweilken mit PEHD egalisieren
AGRU Ultra Grip - Betonschutzplatte Typ 562 fir Auffangwannen und Auffangraume in
Anlagen zur Lagerung wassergefahrdender Stoffe
. . Anlage 16
Montage geschweilte Inneneckauskleidung

Z37648.24

1.59.21-8/24



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-59.21-462 vom 28. Mai 2024

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Plattendicke d = 3,0 mm — 5,0 mm

Eckstol® mit Streifen und innen liegender Kehinaht (Wiederherstellung der Flussigkeitsundurchlassigkeit),

Schweissnaht geméss Punkt d)
Uberlappstoss mit Auftragsnaht Variante 1 und 2

Zeichen Bezeichnung Nahtabmessungen
D Plattendicke 3,0mm—-5,0 mm
d1 Streifendicke d1=d
a Nahtdicke 2 b/2
b Nahtbreite 220 mm
f Fugenbreite <10 mm
B Streifenbreite 2200 mm

Plattendicke d = 3,0 mm — 5,0 mm

ha

Eckstofl3 mit thermogeformtem Winkel (Wiederherstellung der Flissigkeitsundurchlassigkeit),

Schweissnahte gemass Punkt d)
Ueberlappstoss mit Auftragsnaht Variante 1 und 2

Zeichen Bezeichnung Nahtabmessungen
d Plattendicke 3,0 mm-=5,0 mm
d1 Streifendicke d1=d
f Fugenbreite =10 mm
Bs Schenkellange des Winkels 2200 mm
AGRU Ultra Grip - Betonschutzplatte Typ 562 fir Auffangwannen und Auffangraume in
Anlagen zur Lagerung wassergefahrdender Stoffe
Anl 17
Eckstol® mit Streifen und innen liegender Kehinaht (Wiederherstellung der Flissigkeits- niage
undurchlassigkeit)
Eckstol® mit thermogeformtem Winkel
737648.24 1.59.21-8/24




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

A fiir
Nr. Z2-59.21-462 vom 28. Mai 2024 Bautechnik

Randabschluss mit Abschlussprofil — Schalungsmontage

Plattendicke d = 3,0 mm — 5,0 mm

Crahtnagel mit Stauchkopf

Abschlussprofillsista

Heftschweissnaht

AGRU-Ultra Grip™
Betonschutzplatte
Typ 562 aus PEHD

Stahlbeton des
Auffangraumes

Wandschalung

Extrusionsschweinaht
gemal Anlage 12 oder
WarmngasdrahtschweiBung
(Runddraht 3 mm - 4 mm)

AGRU Ultra Grip - Betonschutzplatte Typ 562 fir Auffangwannen und Auffangraume in
Anlagen zur Lagerung wassergefahrdender Stoffe

Randabschluss mit Abschlussprofil — Schalungsmontage und Einbausituation

Anlage 18

Z37648.24

1.59.21-8/24



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

A fir
Nr. Z2-59.21-462 vom 28. Mai 2024 Bautechnik

Bodenplattenverbindung — Montagebeispiele
Einbau mit Zementestrich

Bodenplattenverbindung mit Stahlprofilauflagern- Einbausituation

Extrusionsschweissnaht

AGRU-Ultra Grip® /

Betonschutzplatte Typ 562 Abreissstreifen mit Kontaktkleber auf dem

aus PEHD Stahlprofil befestigt (von Abreissprofil der
i Wandverlegung)

mind. 30 mm

Zementestrich

Schussbolzen / Bodenleiste Beionfundament
mit Beilagscheibe (Stahlprofilauflager)

Wand-Bodenubergang mit Stahlprofilauflagern- Einbausituation

AGRU-Ultra Grip®
Betonschutzplatte Typ 562
aus PEHD

’ EKTI’USIOHSSCHWBISSHEI’"
Stahlbeton des ’ / :

.;
Auffangraumes a
. _zy 1
) I o "
g i, ementestric
Betonfundament
Drahtnage! y
luntere Befestigung der Wand- Bodenleiste Schussholzen
platte an der Schalung) {Stahlprofilauflager) mit Beilagscheibe

AGRU Ultra Grip - Betonschutzplatte Typ 562 fir Auffangwannen und Auffangraume in
Anlagen zur Lagerung wassergefahrdender Stoffe

Bodenplattenverbindung — Montagebeispiel Einbau mit Zementestrich:
Bodenplattenverbindung mit Stahlprofilauflagern
Wand-Bodenubergang mit Stahlprofilauflagern

Anlage 19

Z37648.24

1.59.21-8/24



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

A fir
Nr. Z2-59.21-462 vom 28. Mai 2024 Bautechnik

Bodenplattenverbindung — Montagebeispiel
Einbau mit Zementestrich

Bodenplattenverbindung mit Magerbetonauflagern - Einbausituation

AGRU-Ultra Grip®
Betonschutzplatte Typ 562
aus PEHD

Extrusionsschweissnaht mit eingelegtem Cu-Draht

4 Zerentestrich

mind. 30 mm

Betonfundament

Mag.erbetonauﬂager

Wand-Bodenibergang mit Magerbetonauflagern- Einbausituation

AGRU-Ultra Grip®
7 Betonschutzplatte Typ 562
' aus PEHD

Stahlbeton des

Extrusionsschweaissnaht mit
Auffangraumes

eingelegtem Cu-Draht

Zementestrich

Betonfundament

F”’m”age'f A Bodenleiste
untere Betestigung der Vvand- M fl
platte an der Schalung) (Magerbetonauflager)

AGRU Ultra Grip - Betonschutzplatte Typ 562 fir Auffangwannen und Auffangraume in
Anlagen zur Lagerung wassergefahrdender Stoffe

Anl 2
Bodenplattenverbindung — Montagebeispiel Einbau mit Zementestrich: nlage 20

Bodenplattenverbindung mit Magerbetonauflagern
Wand-Bodenibergang mit Magerbetonauflagern

Z37648.24 1.59.21-8/24






